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Gentile carrozziere,

il paraurti ISAM che hai acquistato & stato primerizzato in un nostro nuovo impianto di verniciatura
all'avanguardia nell'utilizzo di vernici di altissima qualita bi-componenti.

Tutti i pezzi vengono flammati prima di essere primerizzati per garantire una perfetta aderenza del
prodotto alla superficie del paraurti e essiccati per circa 40 minuti nel forno. Tutti | paraurti con 'adesivo
QUALITY PRIMER che vedi sull'imballo sono stati verniciati in questo impianto.

FIDATI del nostro primer e nonrifare il procedimento di primerizzazione.

Per verniciare in tinta scocca il paraurti ISAM QUALITY PRIMER devi semplicemente carteggiare con
carta fine p600-p800 e pulire con solvente antisiliconico. Una nota importante che riguarda tutti i paraurti
da verniciare sia OE. che equivalenti all'originale € che dopo la verniciatura in tinta scocca bisogna
attendere almeno 6 settimane prima di lavare I'auto con i rulli o idropulitrice perché la vernice data
necessita questo tempo per stabilizzarsi completamente.



